
ANEXO V 
 

MATERIAIS APROVADOS PARA USO COMO CARGAS EM FORMULAÇÕES DE 
FERTILIZANTES MINERAIS 

 
CARGA OBSERVAÇÃO USO APROVADO 
 

Granilha 
Rocha calcária que apresenta suas 
partículas de tamanho compatíveis 
com a granulometria do produto em 
que estiver sendo adicionada.  

Quartzo, Argila e 
Saibro 
Vermiculita 
Pirofilita e filito 
Caulim 

Partículas de tamanho compatíveis 
com a granulometria do produto em 
que estiver sendo adicionada 

Turfa 
 

Farelos e tortas de 
origem vegetal 

Partículas de tamanho compatíveis 
com a granulometria do produto em 
que estiver sendo adicionada. 
Devem apresentar baixo teor de 
umidade 

 
Estercos e camas de 
aviário 

Devem apresentar baixo teor de 
umidade e ser peneirados ou 
granulados. Partículas de tamanho 
compatíveis com a granulometria do 
produto em que estiver sendo 
adicionada 

Ajuste de formulação de 
fertilizantes minerais mistos 

 
 


