
ANEXO VI 
 

MINÉRIOS AUTORIZADOS PARA FABRICAÇÃO DE FERTILIZANTES COMPLEXOS 
FORNECEDORES DE MICRONUTRIENTES 

 

MATÉRIA-PRIMA 
GARANTIA MÍNIMA/ 

CARACTERÍSTICAS 
OBTENÇÃO MINÉRIO 

Minério 
concentrado de 
Cobre 

8% de Cu 
 

Teor total 

1) Moagem e 
Concentração do 
minério 
2) Moagem e ustulação 

Cuprita 
Malaquita 
Calcopirita 

Minério 
concentrado de 
Manganês 

15% de Mn 
 

Teor total 

1) Moagem e 
Concentração do 
minério 
2) Moagem e redução 
térmica 

Rodocrisita 
Pirocroita 
Piroluzita 

Minério 
Concentrado de 
Molibdênio 

8% de Mo 
 

Teor total Tratamento térmico do 
minério de Molibdênio 
(Mo) 

Molibdenita 

Minério 
Concentrado de 
Zinco 

10% de Zn 
 

Teor total 
1) Moagem e 
Concentração do 
minério 
2) Moagem e ustulação 

Willemita 
Herminorfita 
Hidrocincita 
Smithsonita 
Esfarelita 

 
 


